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AKONA
1” Girisli Tek Memeli Agili Doner Yagmurlama Baglig1 (Spring)

DENEY RAPORU

Tarih: 03/07/2017, KONYA Rapor No: 2017/191
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Imalatg1 Firmanin Adi : Akona Mustafa Akpinar Plastik Ziraat ve Gida Insaat San.\;’e
Tic.Ltd.S$ti.
Tatlicak Mahallesi Konya Eregli Yolu 10. Km. No: 115
KONYA

Deney Igin Bagvuran Kurulus: Akona Mustafa Akpinar Plastik Ziraat ve Gida Ingaat San.ve
Tic.Ltd.Sti.
Tathicak Mahallesi Konya Eregli Yolu 10. Km. No: 115
KONYA

Deneyi Yapan Kurum : S.U. ZIRAAT FAKULTESI Tarim Makineleri ve
Teknolojileri Mithendisligi Boliimii
42031 KONYA

Deneyin Yapildig1 Yer : S.U. ZIRAAT FAKULTESI Tarim Makineleri ve
Teknolojileri Miihendisligi B6liimii
42031 KONYA

Deney Siiresi : 03.05.2017 -~ 03.07.2017

Deney Materyalinin:

Adi : 17” Girigli Tek Memeli Agili Déner Yagmurlama Baslig1 (Spring)
Markasi : AKONA

Modeli : Ka-5

Tipi : 6 mm

Bu deney raporu 03.07.2022 tarihine kadar gegerlidir.
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S.U.ZIRAAT FAKULTESI Tarim Makineleri ve Teknolojileri Miihendisligi Boliimi
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1.TANITIM VE TEKNIiK OZELLIKLER

firmas: tarafindan imal edilen, @6 mm &lgiisiinde tek memeli agili déner baghikli yagmurlama
sulama sistemlerinde kullamlan bir armatiirdiir. Yagmurlama bashigina farkli ¢aplarda memeler
(nozul) sokiiliip takilabilmektedir. Yagmurlama bashg: polyamid malzemeden, memeler (nozul)
plastik malzemeden, pargalan sokiilebilir, 1 girisli vidali olarak baglanabilir bir tarzda imal
edilmis ve yaklagik 0°-330° arasinda ayarlanabilir bir tarzda imal edilmigtir. Armatiiriin tizerinde
imalat¢1 firmanin adi ve meme numaralari yazili olup turuncu-siyah renktedir.

2. DENEME VE DEGERLENDIRME YONTEMI

Denemeler S.U." Ziraat Fakiiltesi Tarim Makineleri ve Teknolojileri Miihendisligi Boliimii Sulama
Sistemleri Test Unitesinde yapilmistir. Deneme ve degerlendirmeler, T.C. Gida Tarim ve Hayvancilik
Bakanlig: Bitkisel Uretim Genel Miidiirliigii Tarimsal Araglarin Deney Esaslari, TS ISO 7749-1 ve TS
ISO 11545 standartlari esas alinarak yiiriitiilmiistir. Denemelerde, déner yagmurlama bashginin, ii¢
degisik basing degerindeki baslik debisi, 1slatma yaricapi, birim zamandaki dénme sayist ve dagilim
diizgiinliikleri belirlenmistir. Denemelerde, temiz ve soguk (0-30 °C) sebeke suyu kullanilmistir. Baslik
debisi (Q); hacimsel depo ydntemi basing; analog manometre ile Ol¢tilmusttir. Calisma sirasinda
hava riizgar hizi ve sicakligi, dijital el anemometresi ve termometresi ile bagil nem de el
higrometresiyle 6l¢iilmiistiir.

Su dagilm diizgiinliigiin saptanmasi igin hat boyunca kaydirmali olarak 0,5 m araliklarla
yerlestirilen su toplama kaplarinda (20x30x10 ¢cm) biriken su, hacimsel olarak 6lgtlmiistiir. Su
dagilim diizgtinliigiin Christiansen Homojenlik Katsayisina (CHK) gore degerlendirilmistir.

3. DENEME SONUCLARI

6 mm meme (nozul) capindaki déner normal yagmurlama baghginin laboratuar denemeleri
sonucunda elde edilen degerler Cizelge 1'de verilmistir. Yagmurlama baghginin su ¢ikisinda
bulunan ve dagilimi etkileyen yivli ¢ivi sistemi orta pozisyonda iken denemeler yapilmistir.
Cizelge 1. Yagmurlama basligi laboratuar denemeleri sonuglari
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Denemeye alinan “Akona Mustafa Akpmar Plastik Ziraat ve Gida Ingaat San.ve '[“icf]i"fd.$tiﬁ""’r.

Meme Uygulama | Bashk 3 Tur | Islatma
(Nozul) basinei debisi siiresi | Y.capi
Capi (mm) | (bar) (m?/h) () | (m)
1.5 1,7 40 11,8
6 2 1,98 41 12,4
3 1,4 36 134 |

Arazide yapilan ¢alisma sirasinda, riizgar hizi, bagil nem ve sicaklik ortalama degerleri sirasiyla;
1,75 m/s; % 60 ve 20 °C olgiilmiistiir. Ayrica ayn yagmurlama basligimin 2 bar basinctaki
Christiansen Homojenlik Katsayis: (CHK) % 86,5 olarak hesaplanmigtir

4. SONUC

“Akona Mustafa Akpmar Plastik Ziraat ve Gida Ingaat San.ve Tic.Ltd.$ti” firmas: tarafindan
imal edilen yagmurlama basliginin tarimsal sulamada kullamlmasimin tarim teknigi yoniinden
UYGUN oldugu kanaatine varilmistir.

Not:

I- Deneyi yapilan tarimsal arag-gereg-makine serisinden herhangi bir rnek istendiginde, tekrar deneye tabi
tutularak; denenen, tarimsal arag-gereg-makinesine uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig1 saptanirsa,
nceden verilmis olan is bu rapor gegersiz sayilmak tizere ilgililere bildirilir.

2. Bu deney raporu sadece bu numune ve dnerilen kosullar: igin gecerlidir.
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S.U.ZIRAAT FAKULTESI Tarim Makineleri ve Teknolojileri Miihendisligi Boliimii 4

DENEY KOMISYONU:
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Prof.Dr. Kazim CARMAN

Ogl’. Gor. Ergun CITIL%/
Ars. Gér. Nuri ORHAN /M

Ars. Gér. Keziban YALCIN DOKUMACI W
Bu rapor 4 sayfadan olusmustur.
—————

03.07.2017 Prof. Dr. Sedat CAg;IR }
Tarim Makineleri ve Teknolojileri
Miihendisligi Béliim Baskam

03.07.2017
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